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Rozprawa doktorska pt: ,,Synteza, struktura oraz wiasciwosei elastomerdw termoplastycznych

otrzymanych w oparciu o glikol 1,3-propylenowy.”

Streszczenie

Kopolimery multiblokowe sa charakterystycznymi polimerami o stabilnej mikro- lub
nanostrukturze, ktéra decyduje o ich specyficznych wiasciwosciach czgsto nadajac im cechy
elastomeréw termoplastycznych. Odpowiednia stabilizacja powstalej nanostruktury zalezy od
szeregu oddzialywan mig¢dzy poszczegdlnymi sekwencjami blokow gietkich i sztywnych oraz od
oddziatywan mig¢dzyczasteczkowych i mi¢dzyfazowych. Wymienione oddzialywania sg $cisle
powigzane zbudowa chemiczng taficucha oraz mikrostrukturg polimeru. W celu otrzymania
polimerdw o pozadanych wlasciwosciach nalezy zna¢ miedzy innymi warunki chemiczne i fizyczne
powstawania nanostruktury.

Niniejsza rozprawa prezentuje wyniki nad stworzeniem nowego typu elastomeru
termoplastycznego, ktérego technologia uzupelnﬂaby opracowang w Laboratorium Technologii
Elastomerow i Widkien ZUT w Szczecinie i wdrozong do przemystu technologie degradowanych
kopoliestréw alifatyczno-aromatycznych BIOFOL B®. Polimer ten w duzej czesci skladalby sie
z surowcow pochodzenia roslinnego oraz ulegat procesom degradacji. Badania oparto na zyskujacym
coraz wigksze znaczenie technologiczne poli(tereftalanie trimetylenu) — PTT. Realizacja koncepcji
badawczej wymagala otrzymania 5 serii polimeréw (25 kopoliestrow) o zmiennej budowie
chemicznej. W pracy jako materiat wyjsciowy wykorzystano poli(tereftalan trimetylenu) (PTT). W
celu zapewnienia blokowej budowy laficucha zastosowano wielkoczgsteczkowe diole (makrole)
otrzymywane zar6wno z surowcow rodlinnych (dimer linoleinowy — DL) jak i petrochemicznych
(oligo(oksytetrametyleno)diol — PTMO i oligo(oksyetyleno)diol — PEG). W celu dodatkowego
zaburzenia struktury krystalicznej, a co za tym idzie teoretycznego zwiekszenia podatnosci na
degradacj¢, wprowadzono do wybranych makroczgsteczek aromatyczne sekwencje izoftalanowe
badz alifatyczne sekwencje bursztynianowe.

W zwigzku z otrzymywaniem nowego typu materiatéw poliestrowych, ktore wczesniej nie
byly opisane, szczegbétowym celem pracy byt dobor parametrow syntezy tych polimeréw oraz ocena
ich budowy chemicznej i fizycznej ('H NMR, F TIR), okreslenie wlasciwosci fizyko-chemicznych
(lepkos¢ istotna, sorpcja wody i benzenu, stezenie grup karboksylowych, liczba hydroksylowa,
gestos¢), termicznych i morfologii (DSC) oraz wykonanie testow podatnosci na degradacje

(degradacja w glebie oraz degradacja hydrolityczna w roztworach o roznym pH).
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