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Otrzymano nowego typu multiblokowe elastomery termoplastyczne charakteryzujace sie szeroka
skalg twardosci, zadowalajgcymi wlasciwosciami mechanicznymi, odpornoscia chemiczng i
termiczng oraz doskonalg elastycznoscig (powroty elastyczne przekraczajace 98 %). Materialy te
zsyntetyzowano stosujac dwuetapowg metode polikondensacji w stopie. Surowce stanowity:
tereftalan dimetylu, odpowiednie glikole w nadmiarze 1:1,8, odpowiednie diole oraz otrzymane we
wlasnym zakresie dikarboksylowe oligoamidy. Do syntez wykorzystano rowniez katalizator: C-94,
stabilizator termiczny: trietylofosforan, stabilizatory termo-oksydacyjne: Irganox 1010 i Irgafos 126
oraz rozgaleziacz lancucha: pentaerytryt. Synteza blokowych terpolimeréw polegata na zastgpieniu
w makroczgsteczce poli(tereftalanu multimetylenu) pewnej czesci sekwencji pochodzacych od
kwasu tereftalowego dikarboksylowym blokiem oligopamidowym a pochodzacych od glikolu
propylenowego diolowym blokiem oligoeterowym lub alifatycznym. Zaktadang budowe chemiczng
otrzymanych polimeréw potwierdzono analiza FTIR, °C NMR oraz 'H NMR. Zidentyfikowano
wszystkie charakterystyczne pasma wystepujagce w estrach, eterach oraz amidach. Udowodniono
réwnez wbudowanie si¢ blokéw amidowych i eterowych w makroczasteczke terpolimeru. Okreslono
wlasciwosci podstawowe, zaréwno blokéw oligoamidowych jak i multiblokowych elastomerdw,
takie jak lepkos¢ istotna, stezenie grup koncowych czy pecznienie w wodzie i benzenie. Wlasciwosci
termiczne oraz strukture fizyczng badano metodami DSC, DMTA oraz WAXS. Stwierdzono, ze
otrzymane terpolimery zbudowane byly z przynajmniej trzech faz: amorficznej, krystalicznej i
posredniej. Faze amorficzng (migkka) budujg gigtkie bloki eterowe lub alifatyczne, a krystaliczng
(twardg) glownie sztywne bloki amidowe. Obie fazy zanieczyszczone sg pewna iloscig krotkich
sekwencji estrowych. Bloki estrowe dziatajg uplastyczniajgco na faze twarda, a poniewaz wystepujg
w fazie amorficznej, posredniej i krystalicznej stabilizujg strukture mikro- i nanofazows catego
uktadu. Udowodniono réowniez wptyw wielkosci i sktadu fazy ciaglej na wiasciwosci elastyczne

materialow.
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